Производственная программа.
1.1. Проволока из низкоуглеродистой стали обыкновенного качества общего назначения:
	- диаметр проволоки 0,43mm. Rmax (N/mm2) 1150 
	- диаметр проволоки 0,55 mm. Rmax (N/mm2) 1150 
	- диаметр проволоки 0,67 mm. Rmax (N/mm2) 1300
	- диаметр проволоки 0,80 mm. Rmax (N/mm2) 720
	- диаметр проволоки 0,84 mm. Rmax (N/mm2) 1300
	- диаметр проволоки 0,90 mm. Rmax (N/mm2) 720
	- диаметр проволоки 1,05 mm. Rmax (N/mm2) 720
	- диаметр проволоки 1,20 mm. Rmax (N/mm2) 1200 
[bookmark: _Hlk72237180]	- диаметр проволоки 1,40 mm. Rmax (N/mm2) 1150
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